VYSLEDKY:

Tabufka 1 — Odolinost proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu so sofnym roztokom

Sirka sk(Sobnej Diss . Hmotnost’ Strata hmotnosti
| Vzorka - vzorky & BIpawne iy o Plocha skGSaného i odiGpenéha na jednotkovi
" Ere = e i CyKiocn L
(mm} {mm) () ! {mg) (kgim?)
99,7 99,70
1 98.5 100.0 88 70 100.0 10000.00 s5T10 0.010
99,6 100,00
100.0 49.60
2 99,8 100.0 99,80 100,0 10000,00 5570 0,000
99,7 99,90
100,0 99,90
3 100.0 1000 G0 70 100,0 10000, 00 5700 0,010
99,8 88.70
[ SErane §H R S TIE LT PLPLALLIVL DU TU S EPUTLT TIPS I (Tel TRELAES Tt traTy] 'It_-"p'ﬂ:, I U e KEs 1|' Ut U [
Détum vypracovania: 21.09. 2010 A .I :
Vypracovala: Alena Kruksova S tabng 0.,
'| J.l '_- 1.'."-‘ o .
7 P apm =
Schvail: e Lot e S TEEEES 5°
Ing. Julius Marko, PhD. \Z oo/
vedici SP N oy, 2898/
N~
FPoznamky:

Ak odber vzorky vyrobku nevykonal pracovnik skisobného laboratéria, udaje o vyrobcovi, vyrobni a odbere vzorky su uvedené podfia
informéacii poskytnutych zakaznikom.
Skasky sa vykonali podfa pracovného postupu & PP-011 ski3obného laboratéria v stlade s uvedenymi ski$obnymi postupmi.

rozdelenia poskytuje Uroved spolahlivosti priblizne 95 %.
LrIsTEnNe VySIeOKy S8 VITanUjU ien na vZomu vyrooKu,
Pratakol o ek(éke ea bez pisomného sihlasy skiSobného laboratéria mbde reprodukoval len ake celok,

Koniec protokolu o skGske

PROTOKOL O SKUSKE & 20101225

Uvadzand rozBirend neistota vychadza 2o Standardne] nelstoty, kiord je vyndsobend faktorom pokrytia k = 2, kiory v pripade narméineho
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